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Leaded
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Horizontal rapport
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Warp shrinkage
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Martindale
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Fire retardant
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Vertical rapport
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Weft shrinkage
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Uses

El tono del color puede variar ligeramente entre diferentes partidas de tinturas.
Color shade may slightly vary between different dye-lots.

Albufera

320 cm

Sí

2%

 160 gr/m2

No

1.25 %
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